B. Warunki szczeg6towe wykonania i odbioru rob6t
B.1. Wstep
B.1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
poziomych i pionowych $cian fundamentowych budynku X Pawilonu Cytadeli przy ul, Skazancéw 25, w
Warszawie.

Celem zamierzenia jest zabezpieczenie muréw budynku przed niekorzystnym dziataniem wody a
tym samym poprawa stanu technicznego obiektu.

B.1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. B.1.1.

B.1.3. Zakres rob6t wymienionych w ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, a w szczegélnosci osuszenie muréw oraz wykonanie
nastepujgcych izolacji przeciwwilgociowych:
- izolacji poziomej muréw w poziomie posadzek piwnic czesci podpiwniczonej oraz w poziomie
posadzek parteru czgsci nie podpiwniczonej budynku
- izolacji pionowych paséw Scian zewnetrznych parteru czesSci nie podpiwniczonej
- izolacji pionowej fundamentowych $cian zewnetrznych czesci podpiwniczonej
- izolacji poziomej podiog piwnic czesci podpiwniczonej i podidg parteru czesci nie
podpiwniczonej
Podczas realizacji zadania wystapig nastepujace rodzaje robdt:

- wykonanie nowych izolacji przeciwwilgociowych, w tym wykonanie izolacji poziomej metodg
Termoiniekcji - osuszanie muréw za pomocg urzadzen termowentylacyjnych i wykonanie
blokady hydrofobowej

a ponadto:
- roboty ziemne
- wykonywanie podiég w piwnicach
- roboty tynkarskie

- wykonanie opaski betonowej budynku
B.1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
B.1.5. Ogoine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

B.2. Materiaty
B.2.1. Materiaty uzywane do hydrofobizacji

Do hydrofobizacji muréw, polegajgcej na nasyceniu okre$lonego obszaru muru specjalnym
preparatem hydrofobowym na bazie zywicy silikonowe; .odrzucajgcym” wode, nalezy stosowac
materiaty zgodne z metodg Termoiniekcji. Metoda ta opracowana zostata w Instytucie Konstrukcji

Budowlanych Politechniki Warszawskiej. Posiada patent RP nr 139041 oraz znak towarowy w UP nr
81839.
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